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客户名称: 吴江光华玻璃厂 

客户地址: 中国江苏省苏州市吴江区黎里镇交通东路 8 号 

 

样品名称:  乳白玻璃瓶样品 1 

批号/生产日期: 20180425 

生产商: 吴江光华玻璃厂 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

以上样品和样品信息由客户提供并确认以上样品和样品信息由客户提供并确认以上样品和样品信息由客户提供并确认以上样品和样品信息由客户提供并确认。。。。 

 

SGS 工作号: SHCPCH180705649 

SGS 参考号: ASH18 035168/SHAFD1816388602 

样品接收日期: 2018-07-20 

样品测试时间: 2018-07-20 ~ 2018-07-31 

 

测试要求测试要求测试要求测试要求:  

根据申请者的要求: 

1) 化学测试: GB4806.5-2016 铅和镉迁移量 
 

测试方法测试方法测试方法测试方法:  

1-1)镉迁移量：GB 31604.24-2016 第三法。 

1-2) 铅迁移量：GB 31604.34 2016 第二部分第三法。 

 

测试结果测试结果测试结果测试结果: 

请见下页 

 
 

 

 

备注:  以中文制订的测试报告可以翻译成其它语言, 如有异议, 以中文版为准. 

 

 

除非另有说明除非另有说明除非另有说明除非另有说明，，，，本检验结果仅对测试样本检验结果仅对测试样本检验结果仅对测试样本检验结果仅对测试样负责负责负责负责。。。。未经检验机构同意未经检验机构同意未经检验机构同意未经检验机构同意，，，，委托人不得擅自使用检验结果进行不委托人不得擅自使用检验结果进行不委托人不得擅自使用检验结果进行不委托人不得擅自使用检验结果进行不

当宣传当宣传当宣传当宣传，，，，未经书面批准未经书面批准未经书面批准未经书面批准，，，，不得复制不得复制不得复制不得复制（（（（全文复制除外全文复制除外全文复制除外全文复制除外））））检测报告或证书检测报告或证书检测报告或证书检测报告或证书。。。。 

 
 
 
 
 
 
……………………… 

通标标准技术服务（上海）有限公司 

授权签字人 郁琼花 
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测试测试测试测试结果结果结果结果:  

测试

项目 

使用的

4% 乙酸
(mL) 

样品深度
(mm) 

时间
(hr(s)) 

温度

(℃) 
测试方法 测试结果 限值 单项判定 

镉迁

移量 
105 100 24 22 1-1) <0.01 mg/L 0.50 mg/L 符合 

 

测试

项目 

使用的

4% 乙酸
(mL) 

样品深度
(mm) 

时间
(hr(s)) 

温度

(℃) 
测试方法 测试结果 限值 单项判定 

铅迁

移量 
105 100 24 22 1-2) <0.1 mg/L 1.5 mg/L 符合 

备注 : 

 (1) 扁平制品：从制品口沿水平面至其内部最低水平面的深度小于或等于 25mm 的制品。 

 (2) 空心制品：从制品口沿水平面至其内部最低水平面的深度大于 25mm 的制品。 

 (3) 存储罐：容积大于或等于 3L 的空心制品。 

 (4) 大空心制品：容积大于等于 1.1L 且小于 3L 的空心制品。 

 (5) 小空心制品：容积小于 1.1L 的空心制品。 

 (6) 烹饪器皿：用于加热制备食品的制品。 

 (7) 口缘：直接与口唇接触的有外部彩饰的玻璃制品，自制品口部计起 20mm 的边缘区域。 

 (8) mg/dm²=毫克每平方分米 

 (9) mg/L=毫克每升 

 (10) < = 小于 

 



                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 

检测检测检测检测报告报告报告报告                      报告编号报告编号报告编号报告编号: SHCPCH180705649C                      报告日期报告日期报告日期报告日期: 2018-08-01 

 

 

                                                                   第 3 页 共 3 页                                          RAND: 7000816  

 

样品描述样品描述样品描述样品描述: 乳白玻璃瓶 

 

 
 

检测报告仅用于客户科研检测报告仅用于客户科研检测报告仅用于客户科研检测报告仅用于客户科研、、、、教学教学教学教学、、、、内部质量控制内部质量控制内部质量控制内部质量控制、、、、产品研发等目的产品研发等目的产品研发等目的产品研发等目的，，，，仅供内部参考仅供内部参考仅供内部参考仅供内部参考。。。。 

 

*** 报告结束*** 


